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審査技術概要シート 
 

本概要シートは、土木・建築関係団体により設立された「建設技術審査証明協議会」の会員として、一般財団法人 日本建築センター（BCJ）が実施した「建設技術審

査証明事業（建築技術）」の結果を広く紹介する目的で作成したものです。 

 

［審査証明番号／有効期限］ ＢＣＪ-審査証明-311／2031 年 9 月 7 日 

［技術の名称］ 給湯用銅管の更生技術「ESL 給湯管更生工法」 

［依頼者（審査証明取得者）］ 株式会社コウセイ 

［技術概要］ 

本工法は、コンプレッサー、AIRXフィルターなど

の機器を使用し、研磨材による銅管の研磨処理、ラ

イニング剤による防錆塗膜の形成を行う給湯用銅管

の更生技術である。 

 

［開発の趣旨］ 

既往の集合住宅の給湯用銅管に漏水が発生した場

合、主なメンテナンス方法としては、全ての配管を

新管に取り換える更新工事又は漏水部分の配管を部

分的に切断し新管に取り換える更新工事が採用され

ている。 

しかしながら、更新工事では、壁や床等の解体・

復旧工事による施工期間が長く、費用面でも居住者

への負担が大きかった。また、解体・復旧に伴う作

業範囲、工程が多いことから居住者の日常生活への

影響も大きいなど、各種の課題がある。 

そこで、既存の給湯用銅管を有効活用する視点か

ら当該銅管の「更生」を行う技術を確立し、これに

よりメンテナンスに要する全体の施工期間・費用の

縮小や居住者の日常生活への影響の低減へと導くも

のとして本工法を開発した。 

 

 

 

［開発目標及び審査証明結果］ 

本技術について、前記の開発の趣旨及び開発の目

標に照らして審査された結果は、以下のとおりであ

る。 

(1) 研磨工程にて、適切な条件下で給湯管内部の錆

び・付着物の除去が可能であるものと判断される。 

(2) ライニング工程にて、塗膜面の仕上りが平滑で

あり、膜厚0.3㎜以上の塗膜形成が可能であるも

のと判断される。 

(3) 塗膜形成後の塗膜は、管内を通過する給湯水の

水質に悪影響を与えないものと判断される。 

 

［本技術の問い合わせ先］ 

株式会社コウセイ 

担当者 國光 一平  

TEL   045-862-3840 

 

技術紹介サイト 

https ://www.kousei9232.co.jp/ 

 

 

 


